
Группа Л 06

Изменение № 1 ГОСТ 23907—79 Жидкости противообледенительные для ле
тательных аппаратов. Общие технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.06.85 
№ 1565 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 15 изложить в новой редакции: «15. Противообледенительные жид
кости не должны вызывать коррозию металлов и сплавов, а также не должны

( П р о д о л ж е н и е  см. с. 150)
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шарф спицами

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


J.

(П родолж ение изменения к Г О С Т  23907— 79)

влиять на свойства неметаллических материалов и лакокрасочных покрытий 
летательных аппаратов».

(ИУС № 8 1985 г.)
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