
МКС 77.120.60 
Группа В51

к ГОСТ 860—75 Олово. Технические условия [см. Переиздание (сентябрь 
1997 г. с Изменениями № 1, 2, 3, 4 и Издание (сентябрь 2002 г.) с Изме
нениями № 1, 2, 3, 4)]

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.2. Таблица.
Графа «никель». Для
марки ОВЧ 000 МО-6 МО-5

(ИУС № 4 2005 г.)

95
проектные работы в строительстве

Поправка

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294845/4294845895.htm

