
Изменение № 1 ГОСТ 8320.8—83 Профили периодические поперечно-винтовой 
прокатки для автостроения. Сортамент
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.03.88 № 872

Дата введения 01.10.88

Пункт 2. Чертеж 1. Заменить диаметр на участке 408 мм: 081  на 084 . 
Пункт 4. Заменить значение: 28,8 кг на 29,1 кг.

(ИУС Но 6 1988 г.)

3 Зак. 1048 65

набор прочности бетона
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