
Группа В2^

Изменение Ш 1 ГОСТ 6009— 74 Лента стальная горячекатаная

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.05.85 
-Ns 1329 срок введения установлен

с  01.10.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 09 3500.
Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; 

«Specifications».
Пункты 2.3, 2,5. Заменить слова: «По соглашению сторон» на «По сотла* 

сованию изготовителя с потребителем».
(Продолжение см. с. 46)
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новогодние салфетки
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6009— 74)
Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7566—69 на ГОСТ 7566—81.
Пункт 3.3. Заменить слова: «осмотра и обмера» на «проверки качества и 

размеров».
Пункт 3.4 исключить.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7565—73 на ГОСТ 7565—81.
Раздел 5 изложить в новой редакции:
5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 

7566—81».
(ИУС № 8 1985 г.)
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