
Изменение № 1 ГОСТ 22552.1—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, квар
цит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения 
массовой доли двуокиси кремния
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.03.88 № 697

Дата введения 01.07.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5726.
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6871 —73 на ГОСТ 25836—82, исклю

чить ссылку: ГОСТ 4460—70.

(ИУС № 6 1988 г.)
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украшение интерьера

Источник

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294852/4294852309.htm

